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Щебень из плотных  горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции 25-60 должен соответствовать ГОСТ 7392-2014
Щебень должен быть поставлен в количестве 50 000 тонн.
[image: Безымянный щебень]
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[bookmark: __DdeLink__43543_1620074733]Щебень должен быть поставлен в количестве 50 000 тонн.
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